

La crescente richiesta di metalli dei paesi industrializzati sta causando l’esaurimento delle miniere. Da qui nasce la necessità del riciclaggio dei metalli, anche di quelli non particolarmente pregiati.

Le lattine di alluminio sono il rifiuto più prezioso sul mercato del recupero: esse sono interamente recuperabili e consentono un risparmio del 95% dell’energia necessaria per produrle partendo dalla materia prima. Per la loro fabbricazione sono comunemente usati l’alluminio o la banda stagnata (latta), un foglio di acciaio ricoperto su entrambe le facce da un sottile strato di stagno.

	CONSUMO ANNUO DI LATTINE (Europa)


	Paese
	Alluminio
	Stagno
	Totale lattine (in mln.)

	Gran Bretagna
	42%
	58%
	6.800

	Germania
	15%
	85%
	3.800

	Italia
	70%
	30%
	1.500

	Spagna
	5%
	95%
	1.000

	Svezia
	100%
	-
	850

	Francia
	5%
	95%
	820

	Grecia
	100%
	-
	750

	Austria
	67%
	33%
	450

	Irlanda
	80%
	20%
	300

	Svizzera
	90%
	10%
	180


Se guardiamo dunque i numeri illustrati in tabella è facile comprendere come il recupero delle lattine usate possa aiutare in modo determinante ad abbattere i livelli di inquinamento industriale generato dal processo produttivo delle nuove lattine, contribuendo così a creare un ambiente più pulito
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